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ANTOL RISAN SYSTEM
ANTISALE preparat antysolny
w systemach renowacji |
osuszania

Cena brutto 320,00 zt
Cena netto 260,16 zt
Producent Torggler

Opis produktu

Produkt stuzy do wytwarzania bariery wobec soli zawartych w podtozu mineralnym, uniemozliwiajgc im wnikanie do Swiezej
warstwy tynku renowacyjnego kumulujgcego sole - podczas jego wigzania i twardnienia.

Powinien by¢ bezwzglednie stosowany przed naktadaniem tynkéw renowacyjnych na wszystkich zawilgoconych przegrodach
(Sciany, mury fundamentowe, sklepienia, stupy itd.) niezaleznie od intensywnosci wystepujacego zasolenia.

Szczegdlnie polecany w zastosowaniach do obiektéw zabytkowych. Nadaje sie do stosowania w nastepujacych stopniach
zasolenia przegréd wg wytycznych WTA:

e mate (ponizej 0,4 % wagowo),
¢ $rednie (0,4 - 1,0 % wagowo),
e duze (1,0 - 3,0 % wagowo).

Przed zastosowaniem produktu wskazane sa konsultacje z Dziatem Technicznym producenta.

ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE jest produktem na bazie zywic silano-siloksanowych w dyspersji wodnej, w kolorze
mlecznobiatym, ktérego wtasciwoscig jest tworzenie tymczasowej bariery przeciw wszystkim rodzajom soli, ktére wytwarzaja
w budynkach wykwity i sa przenoszone kapilarnie przez wnikajgcg wode. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych. Po
wniknieciu w gtagb zawilgoconego i zasolonego materiatu powoduje wigzanie wszelkiego typu zasolenia (chlorki, siarczany,
azotany itd.) i wytwarza czasowa bariere dla ich dalszej migracji na czas potrzebny do zwigzania i utwardzenia tynku
renowacyjnego: EKOR 44R, ARS INTONACO WTA, ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO, ANTOL RISAN SYSTEM DEIDRO PROJEKTION.
Produkt charakteryzuje sie:

¢ silng penetracjg w podtoza mineralne - nawet silnie zawilgocone,

¢ zwiekszong reakcyjnoscig w Srodowisku zasolonych muréw,

e skutecznym dziataniem ochronnym przez kilka tygodni.

¢ bezpieczenstwem stosowania oraz walorami ekologicznymi, gdyz jest to produkt na bazie wody, ktéry nie zawiera
rozpuszczalnikéw organicznych i substancji szkodliwych,

» tatwoscig i szybkoscig stosowania

¢ uniwersalnoscig stosowania, gdyz jest wskazany do wszystkich typéw wykwitéw solnych (chlorkéw, siarczandw, i
azotanéw).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnie przeznaczone do impregnowania muszg by¢ czyste a luzne i niezwigzane fragmenty podtoza usuna¢. Spoiny
miedzy cegtami w murze usuna¢ na gtebokos¢ 2-3 cm i wydmuchad strumieniem powietrza. Odstoniety mur zmy¢
strumieniem wody pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 24 godziny.

W przypadku wystepowania w przegrodzie na gtebokosci 5 cm wilgotnosci masowej wiekszej niz 25 %, przed zastosowaniem
preparatu i tynkéw renowacyjnych odczeka¢ 3 doby po usunieciu istniejgcego tynku.
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W przypadkach watpliwych kontaktowac sie z Dziatem Technicznym producenta.
STOSOWANIE

Zawartos¢ pojemnika z ANTOL RISAN SYSTEM ANTISALE dokfadnie wymieszad, a nastepnie obficie spryskac (lekkim
natryskiem strumieniowym) przegrode poczynajac od jej gérnej czesci ku dotowi - az do objawu catkowitego nasycenia
podtoza (braku wsigkania).

Przestrzegad nastepujacych regut:
¢ Preparatu nie rozciencza¢ woda ani jakimkolwiek innym srodkiem.
¢ Nanosi¢ tylko przez natrysk strumieniowy.
¢ Nie nanosi¢ przez rozpylanie mgtawicowe.
L]

Nie nanosi¢ przy pomocy pedzli.
Przed dalszymi pracami odczeka¢ przynajmniej 24 godziny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 5 |
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