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Bostik B300 (Tecbut 204)

it uszczelniacz butylowy
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| Cena brutto 23,60 zt

T’E Cena netto 19,19 zt

3 Dostepnos¢ Dostepny

T-E- Czas wysyiki 3 dni
Producent Bostik
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Opis produktu

Uniwersalny kit szklarski do okien przemystowych, gospodarczych, dachowych, swietlikéw, szklarni, warsztatéw. Szklenie
niewielkich szyb pojedynczych oraz osadzanie szyb w osciezach drewnianych, stalowych i betonowych.

Uszczelnianie potaczenh elementéw wykonanych z drewna, betonu, kamienia i stali (o niewielkich odksztatceniach oraz bez
oddziatywania mechanicznego). Uszczelnianie dylatacji fasadowych (szczegélnie w budownictwie wielkoptytowym i
prefabrykatach betonowych).

Uszczelnianie zamkoéw w ptytach warstwowych (budowa hal przemystowych, magazynéw, chtodni, suszarni, obiektéw
sportowych).

¢ Bostik B300 to trwale plastyczny kit uszczelniajacy na bazie polibutenu i olejéw roslinnych, do zastosowan szklarskich i
budowlanych.

Trwale plastyczny i wysoce odporny na dziatanie wilgoci i innych czynnikéw atmosferycznych

Malowalny po catkowitym wyschnieciu (min. 48 h)

Wysoce odporny na sptywanie

Pokrywa sie gtadkim, sprezystym naskérkiem (pod naskérkiem kit pozostaje trwale lepki i nigdy sie nie utwardzi)
Bardzo dobre wtasciwosci robocze: rozprowadzalnos¢, zdolnos¢ do wygtadzania. Nie pozostawia plam na materiatach
budowlanych

¢ Nie zawiera rozpuszczalnikéw

¢ Odporny na powstawanie rys skurczowych i peknie¢

e Bardzo dobrze przyczepny do betonu, drewna, szkta i powtok malarskich

Sposdb uzycia

Odcia¢ spinacz na folii, natozy¢ aplikator i umiesci¢ catos¢ w lufie pistoletu. Obcigé koncéwke aplikatora pod katem na
szerokos¢ spoiny. W celu unikniecia zabrudzen okolic wypetnianej szczeliny, zabezpieczy¢ ja po bokach za pomocag malarskiej
tasmy maskujacej. Tasme usunagé natychmiast po zakonczeniu obrébki fugi. Fugi wygtadzi¢ szpachelka, szpatutka lub palcem,
maczajagc w wodzie z niewielkg domieszka mydta, w ciaggu 24 h od natozenia kitu. Fuga powinna mie¢ ksztatt pozwalajacy na
swobodne Sciekanie wody. Maksymalna szerokos$¢ fugi pionowej 12mm (dopuszcza sie aplikacje do szerokosci 20mm, ale w
miejscach ostonietych przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego oraz przy temperaturze otoczenia do +
25°C; w razie probleméw stosowac przektadki dystansowe w celu zabezpieczenia kitu przed $ciekaniem). Przy szkleniu szyb w
szklarniach, stosowac jako podkitéwke do osadzania tafli szkta na ksztattownikach, ewentualnie jako obwodowa mase
dystansowa, pomiedzy krawedzia tafli szkta a ksztattownikiem. Na wierzch tafli, do jej oszklenia stosowad, w zaleznosci od
wymogoéw, kit Bostik B300 lub elastyczny silikonowy kit szklarski. Niezaleznie od technologii, tafle szkta zabezpieczy¢ w
spos6b mechaniczny za pomoca hakéw lub tgcznikéw podobnego typu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wygenerowano w programie shopGold


https://kleje-budowlane.pl/bostik-b300-tecbut-204-uszczelniacz-butylowy-p-312.html

opakowanie: kiszka 600 ml
kolor: biaty , szary
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