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Torggler EPOX RIPRESA do
klejenia i naprawy betonu

Cena brutto 330,00 zt
_ Cena netto 268,29 zt
Producent Torggler
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Opis produktu

Jest szczegdlnie zalecany do poziomego spajania betonu nowego z istniejgcym np. w przypadku stosowania przerw roboczych
przy betonowaniu konstrukcji zelbetowych. Nadaje sie tez do sklejania elementéw betonowych ze sobg oraz porowatych
powierzchni z gtadkimi np. betonu, drewna i stali. Nadaje sie takze do stosowania na betonach wilgotnych, ale nie mokrych.
Doskonaty do wykonywania spajania cienkowarstwowych wylewek betonowych na posadzkach przemystowych. Nadaje sie do
wykonywania niewielkich wypetnien konstrukcyjnych jako beton zywiczny przez zmieszanie z piaskiem kwarcowym w ilosciach
dopasowanych do potrzeb. Doskonaty do wykonywania napraw spekanych posadzek betonowych metoda ,zszywania”. Nie
stosowac w grubosciach warstw wiekszych niz 5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze do naniesienia kleju musi by¢ mocne, trwate i stabilne. Luzne i stabo przyczepne czastki powierzchni usunaé, a
gtadkie powierzchnie zmatowi¢ lub zarysowac. Szczegdlnie starannie usunac resztki zanieczyszczeh po olejach, smarach,
ttuszczach, pozostatosciach organicznych, nalotach itp. Podtoze betonowe mozna przygotowywac przez strumieniowe
piaskowanie lub mycie wodnym roztworem kwasu solnego o stezeniu 10 %, a nastepnie sptukanie woda. Powierzchnie mocne
i czyste zaleca sie takze poddac dziataniu roztworu kwasu solnego przez okoto 30 minut zakohczonego myciem wodg pod
cisnieniem. Powierzchnie stalowe trzeba bezwzglednie oczysci¢ z produktéw korozji i resztek starych powtok malarskich.
Oczyszczone powierzchnie nalezy osuszy¢ przed natozeniem kleju.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Oba sktadniki kleju EPOX RIPRESA starannie wymiesza¢ w proporcji wagowej: 2 czesci komponentu A oraz 1 czes¢
komponentu B - az do uzyskania jednorodnej masy. Mniejsze ilosci mozna miesza¢ drewniang fopatkyg, wieksze zas
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym. Dla uzyskania betonu zywicznego domiesza¢ na koniec kruszywo np. czysty
chemicznie piasek kwarcowy 0,5 - 2,0 mm (wskazane w proporcji wagowej 1 cz. EPOX RIPRESA na 3 cz. piasku).
STOSOWANIE

Klej naktada¢ cienka warstwa na obie sklejane powierzchnie przy uzyciu szpachelki lub grubego pedzla. Do pokrywania
powierzchni ptaskich stosowacd stalowe packi o drobnych zebach (zwykle 1x1 mm). Narzedzia zmywa¢ ciepta wodg zanim klej

stezeje. W przypadku aplikacji produktu do zalewania rys w posadzkach zalecamy podgrzanie sktadnikéw przed ich
zmieszaniem do temp. ok. 20 oC np.: w kapieli wodnej”.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

opakowanie: 3 kg
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