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Torggler ESPANSOL POLVERE
dodatek speczniajacy do
betonu

Cena brutto 12,30 zt
Cena netto 10,00 zt
Producent Torggler

Opis produktu

Domieszka ma postac proszkowa - gotowg do uzycia. Jest to mieszanka na bazie maczek z grupy wapiennej, wzbogacona
sproszkowanym aluminium. Dodawana jest bezposrednio do suchej mieszanki przed zarobieniem wodg - w celu zlikwidowania
ujemnego dziatania skurczu poprzez uzyskanie ekspansywnosci (specznienia) masy betonu lub zaprawy podczas wigzania
cementu.

ZASTOSOWANIE

Domieszka podczas chemicznych reakcji w srodowisku alkalicznym wywotuje zjawisko powstawania gazéw zwiekszajgcych
objetos¢ swiezej masy betonu lub zaprawy. Wydzielanie sie gazéw trwa az do zakonczenia procesu wigzania cementu, co w
wyniku pecznienia masy pozwala na lepsze jej wypetnienie w szalunkach czy zamknietych przestrzeniach.

Stopien specznienia zalezy od:

- rodzaju i sktadu chemicznego cementu,

- wartosci wspétczynnika w/c,

- wielkosci dawki domieszki.

Z tego wzgledu, w celu ustalenia dawki domieszki konieczne jest przeprowadzenie préb wstepnych.

Wtasnosci:

- dawka ok. 1 % kompensuje skurcz przy wigzaniu betonu,
- dawka ok. 2 % wywotuje lekkie specznienie betonu,

- dawka 3 % nie moze by¢ przekraczana.

Uwaga: Domieszka powoduje spadek parametréw wytrzymatosciowych betonu: przyktadowo dawka 2 % obniza te parametry o
5 % do 10 %. Fakt ten nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzycia domieszki przeciwdziatajgc np. zwiekszeniem ilosci
cementu w mieszance. Dawka domieszki ponad 1,5 % moze spowodowac lekkie opdZnienie czasu wigzania cementu.
Domieszka nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Zastosowania domieszki w przypadkach
szczegdblnych nalezy konsultowa¢ z Dziatem Technicznym producenta.

STOSOWANIE

Domieszke nalezy domiesza¢ do suchej mieszanki kruszyw i cementu (jeszcze przed dodaniem wody zarobowej) w ilosci od 1
% do 2 % w stosunku do wagi cementu (od 1 kg do 2 kg domieszki ESPANSOL POLVERE na kazde 100 kg cementu). Dopiero
po catkowitym wymieszaniu mieszanki na sucho mozna dodawa¢ wode zarobowa w ilo$ci wymaganej oczekiwanag
konsystencjg betonu lub zaprawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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opakowanie: 1 kg
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